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工   程 施 工 仕 様 

１．下地処理 

・ レイタンス、油脂、塵埃などを充分に取り除く。 

・ 水濡れ部は充分に乾燥させる。 

※下地のチョーキングが著しい場合は、除去作業を充分に行って下さい。 

２．プライマー 

(ケーシーラー使用) 

ローラー又は刷毛にて均一に塗布する。 

塗布量：０.１５ｋｇ／ｍ２ 

乾燥時間：１時間以上（２０℃） 

３．トップコート 

(ハイボンドトップ使用) 

ローラー又は刷毛にて均一に塗布する。 

塗布量：０．５０～０.７０／ｍ２  

養生：２４時間以上 

 

 

 

【施工図】 

 

 

                 

ケーシーラー ０.１５kg／㎡ 

 

ハイボンドトップ ０．７０～０.８０kg／㎡ 


